
rode gummibeertjes in een proefbuisje 
Materiaal : 
- Natriumalginaat-rodekoolsapmenging 
- 2 grote proefbuizen 
- 4 druppels zoutzuur geconcentreerd 
- Druppelpipet 
- Leidingwater 
 
Veiligheidssymbolen 
 
Natriumalginaat 
  

  

 CAS 9005-38-3 
 
 
 
 
Uitvoering: 
- Breng een deel natriumalginaat-rodekoolmenging in een grote proefbuis. 
- Laat hierop een 4-5 druppels geconcentreerd HCl vallen.  
- Er ontstaat een dieprode gelatineachtige massa in de paars-violette oplossing. 
- Brengt men dit staal in een ander proefbuis voor de helft gevuld met koud kraantjeswater dan  
  ontstaat door osmose een groter wordend gummibeertje. 
 
Foto’s: 



                                                         

 
 
Bronnen: 
nl.wikipedia.org/wiki/Natriumalginaat 
http://www.proefjes.nl/uitleg/005 
http://www.youtube.com/watch?v=iIa6nGxFNpM 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=txVAsGQXmgs&feature=endscreen 

  

http://www.proefjes.nl/uitleg/005
http://www.youtube.com/watch?v=iIa6nGxFNpM


 


